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INNOLITE &
SILKARSTONE

INNOLITE; cephelerde dogal tas kaplama igin gelistirilen yenilikgi Grin.

SILKARSTONE tarafindan Ar-Ge ve mihendislik calismalar sonucunda gelistirilmis olan
lamine dogal tas sistemidir.

Pim, delik, kertme gibi islemler yapilmadan, standart tip yapistrmali mekanik sistemler ile
birlikte kullanilabilmektedir.

Toplam 12 mm. civari kalinlik sayesinde, hem cephelere daha az yik bindirmekte hem de
daha vygun maliyetlerle sik ¢ézimler sunmaktadir.

INNOLITE ile havalandirmali cephe kaplama uygulamasi yapilarak istenilen yiksek isi
yaltimi saglanabilmektedir. Yaliim amagli, detay geregi membran ve istenen 1si yalitim
siltesi dogal tas kaplamanin arkasindaki boslukta gereken kalinlikta kullanilabilir.

Tasiyici sistem elemanlari olan braket ve profilleri kaplanacak yizeye monte ettikten sonra,
gereken yalitim elemanlari ve en son INNOLITE Grinleri 6zel yapistirma kimyasallari ile
monte edilebilecektir.

Bu katalogun ilerleyen sayfalarinda bu yéntemleri detaylari ile birlikte bulacaksiniz. Ayrica
kullanilacak olan binalarin rizgar yiki ve trinlerin kendi &l yukleri gibi degerlere gére,
sistem ve tas cinsi secimleri icin gerekli tablolari bulabilirsiniz.



INNOLITE Sistem Kurulumu

Detayina gére buhar kesici membran

1 uygulandiktan sonra, braketler celik dibeller
yardimi ile statik gerekliliklere gére, uygun
araliklarda kaplama yapilmak istenen yizeye
baglanir.

Statik gerekliliklere gére sisteme en uygun
2 aliminyum T profil segilir, secilen aliminyum
T profiller, paslanmaz civatalar ile braketlere
Ustte sabit, ara ve altlarda hareketli olarak
takilarak alt yapi montaji tamamlanmis olur.



Aliminyum T profiller Ustten asilacagi icin, Ust braketlere sabitlenmeli ve hareket payi birakilmamalidir.
Genlesme hareketi ara ve alt braketlerde yapilacaktir.

Alominyum T profiller 1sil genlesmelerde hareket edebilmesi icin, tasiyici profilleri baglayan civatalar, ara
braketlerde slot deliklerine ortali olarak takilmalidir. (Celik braket kullaniminda disey tasiyici profil ile
braket arasina ayirici bant takilmasi gerekir.)

Aliminyum tastyici T profillerin ek yapilmasi durumunda, asagidaki resimlerde oldugu gibi, Ustten gelen
aliminyum T profil slotlara takilmali, alt profil sabitlenmelidir. Bu sayede 1sil genlesmelerde aliminyum T
profiller hareket edebilir.




Ol yik tastyici klips, pergin yardimi ile disey tastyici eloksalli aliminyum T profiline takilir.
6 INNOLITE'in zarar gérmemesi icin 0,5 mm plastik esasl bant, 816 yik tasiyici klipsin Gzerine yapistirilir.
NOT: Asagidaki resimlerde bant kirmizi renkle gésterilmistir.

Detayina gére membran ve yalitim siltesi
7 monte edilir.

Bonding kimyasali ile INNOLITE, dusey

8 tastyict aliminyum T profillere, yapistirma
yontemi ile takilarak sistem kurulumu
tamamlanmis olur. Kirlenme icin kimyasal
yapistiric imalateisinin yénergelerine
vyulmalidir.




Tasiyiar Sistem Malzeme Listesi

T™M-02 Pergin
TM-04 Dibel

Civata

M-02

(@] o (@]
— w —

LM-03 Ol Yok Tastyici Braket



Disey Tastyiar T Profiller

1,8
@]
e
ot
70
TM-01 = 0,529 Kg/m
2
(e
e
(N
80

TM-03 = 0,625 Kg/m

TM-02 = 0,601 Kg/m

w

TM-04 = 1,090 Kg/m

/0

2,5

80

50

LN
M~



Ara Disey Tasiyici L Profiller

18
o
7@y
)
| 25 |
LM-01 = 0,349 Kg/m
Z
|
LM
o
.
25
LM-02 = 0,362 Kg/m
Olij Yik Tastyici Destek
1,5

L
-

LM-03 = 0,12 Kg/m




Braket

L 70 L
1 1
o 20 |
=) o e
L [ 43 s
T—n |
m
e
a_\ a
= LS AR
ol
8 0 2
L= =,
f\l_{r Y
= -
| | _ =
- 4\_
= =
@

Kesit

50

10

Plan

Perspektif
BR-01

Braket et kalinliklari icin asagidaki tablolara bakiniz.




Tas Kaplama Ebat ve Model Secim Tablosu

Tas kaplama riizgar yiikii dayamimlan
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Boyutlar ve mesnetlienme durumu

Arka tastyict yukaridaki tablolara gére segildikten sonra, tas ebadi ve modelinin tespit edilmis olan rizgar yiklerine
gére dayanimi ve secilmesi bu tablo ile yapilacaktir.

Yukarida yine solda riizgar yikleri belirtilmistir, alt sirada belirtilen notlarin agiklamasi su sekildedir;

iki acikhik 2000x800;

Bu yontemde Disey Tasiyici T profilleri (yatay yonde) aks araligi 1000 mm kullaniimaktadir ve segilen tas ebadi genislik:

200 cm, yukseklik 80 cm’dir. Her tas tipinin hangi rizgar yikine kadar kullanilabilecegi grafikte gdsterilmistir.

iki acikhik 1500x750;

Bu yontemde Disey Tasiyici T profilleri (yatay yonde) aks araligi 750 mm kullaniimaktadir ve segilen tas ebadi genislik:
150 cm, yikseklik 75 cm’dir. Her tas tipinin hangi rizgar yikine kadar kullanilabilecegi grafikte gosterilmistir.

Uc aciklik 1500x750;

Bu yontemde Disey Tasiyici T profilleri (yatay yonde) aks araligi 500 mm kullaniimaktadir ve segilen tas ebadi genislik:
150 cm, yikseklik 75 cm’dir. Her tas tipinin hangi rizgar yikine kadar kullanilabilecegi grafikte gosterilmistir.

iki acikhik 1500x500;

Bu yontemde Disey Tasiyici T profilleri (yatay yonde) aks araligi 750 mm kullaniimaktadir ve segilen tas ebadi genislik:
150 cm, yikseklik 50 cm’dir. Her tas tipinin hangi rizgar yikine kadar kullanilabilecegi grafikte gosterilmistir.

Uc aciklik 1500x500;

Bu yontemde Disey Tasiyici T profilleri (yatay yonde) aks araligi 500 mm kullaniimaktadir ve segilen tas ebadi genislik:
150 cm, yikseklik 50 cm’dir. Her tas tipinin hangi rizgar yikine kadar kullanilabilecegi grafikte gosterilmistir.



Tas Kaplama Ebat ve Model Secim Tablosu

Tas tipleri egilme dayamimlari (MPa)

EPHESUS DUNE ASPENDOS MOCA GRAY CORAL WHITE

Yukarida 4 tip tas modelinin egilme degerleri verilmistir, daha farkli bir INNOLITE tasarlanmasi durumunda egilme
degeri test edilerek bu degerlerle mukayese yontemi ile secim ve degerlendirme yapilir. Cikan deger yukaridakilerden
hangisinin altinda, en yakin olarak ¢cikiyor ise, ayni sonuclar kabul edilebilir.

Yapistirici (Bonding) Kimyasal Yeterlilik Tablosu

(10 mm x 2) Genislikte yapistirici riizgar yiik(i dayanim degerleri

Riizgar yiiki (kPa)

750 1000
Dilsey profiller arasi agikhik (mm)

Yukaridaki tablo, SikaTack Panel-50 marka silikon yapistiricinin 3 tip dikme araliginda T profillere detayda gérilen
kisimlara 10 mm. genislikte uygulanmasina gére hesaplanan sonuglar géstermektedir. Buna gdre en genis aciklikta dahi
31 kPa gibi gergeklesmesi mimkin olmayan rizgar yiklerine dahi dayaniklidir.

Ancak detaylarda gésterilen 6li yuk alici kdsebentlerin kullanilmasi gereklidir.



T profiller 500 mm yatay aralikh
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Yukaridaki tabloyu kullanarak tasiyici T profil secimi ve braketlerin disey ydnde birbiri arasindaki mesafelerini tespit
edebilirsiniz.

Bu katalogda 4 degisik T profili segenedi mevcut TM kodlu bu profillerden birini yukaridaki tabloya gére belirleyebilir
veya sectiginiz T profile gére braketlerin birbiri arasindaki mesafesini belirleyebilirsiniz.
Bu tablo, yatay yonde Disey T profillerin aks araliginin 500 mm olmasi secenegine gére hazirlanmistir.

Dis cephede INNOLITE sistemini kullanmadan dnce uygulanacak olan yapi / projenin TS EN 1991-1 uyarinca cephelere
etki eden rizgar yikleri kPa (kN/m?) cinsinden hesaplanmalidir.

Tablonun sol tarafinda rizgar yiki alt tarafinda ise braket araliklari (disey yonde birbirinden mesafesi) bulunmaktadir.
Ornek olarak, hesaplanan rizgar yiki 2,5 kPa ve braket aralik yikseklikleri 90 cm ise, bu iki degerin cakisma noktas
TMO1 ¢izgisi Uzerinde kaldigi icin TMO2 ve TMO3 profillerinin kullanimi uygundur. TMO4 profili de uygun olmasina
ragmen, ihtiyagtan cok fazlasini karsilamaktadir, gereksiz maliyet olusturabilir.

Veya elinizde meveut TMO1 profili var ise, buna gére 2,5 kPa ¢izgisi ile kesisecek ancak yine de mavi egrinin altinda
kalacak bir nokta olan 85 cm braket mesafesi secerek givenli olarak uygulayabilirsiniz.

Dusey tastyici T profiller EN AW 6063 Alasim ve Té 1sil islem esas olarak alinmistir.



Tastyiar Sistem T Profil Secim Tablolar

T profiller 750 mm yatay aralikl
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Bu tablo da yukaridaki gibi kullanilabilir, buradaki fark yatay yénde disey profillerin aks araliklarinin 750 mm olmasidir.

T profiller 1000 mm yatay aralikh
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Bu tablo da yukaridaki gibi kullanilabilir, buradaki fark yatay yénde disey profillerin aks araliklarinin 1000 mm olmasidir.



Braket Secim Tablosu

Braket icin izin verilen riizgar cekme kuvveti (kN)
* karakteristik 6li yiik 1.2 kN kabul edilmigtir
Tasarim kuvvetlerinde 610 yiik 1.35 kat, riizgar yiikii 1.5 kat artirilmigtic

3 MM §235 4 MM 5235 5 MM 5235 6 MM 5235 3 MM 6061-T6 4 MM 6061-T6 5 MM 6061-T6 6 MM B061-T6

= Karakteristik Cekme (kN) = Tasanm gekme [kN)

Cizimde yer alan braket tipi, farkli kalinliklarda kullanilarak rizgar yiklerine karsi gereken braket et kalinligi segilebilir.
Sol taraftaki $235 ile belirtilen braketler, 235 kalite celik braketlerdir.

Sag tarafta 6061-T6 olarak belirtilenler ise EN AW 6061 alasim Té 1sil islem tipi aliminyum braketlerdir.

Oncelikle yukarida belirtilen “Karakteristik Cekme” degeri su sekilde tespit edilecekir;

Belirlenen rizgar yiki (kPa veya kN/m? cinsinden) x yataydaki braket mesafesi (metre cinsinden) x diseydeki braket
mesafesi (metre cinsinden)

Cikan sonuca gore grafikte acik yesil ile gdsterilen cubuklara denk gelen (belirtilen rakami asmayan) braket cinsi ve
kalinhigr kullanilabilir.

Ornek;
Rizgar yiki : 3,5 kPa
Braketler disey yénde 90 cm aralikli

Braketler yatay yénde 75 c¢m aralikli
3,5x0,9x0,75=2,36 kN

Buna gdére 5 mm. Aliminyum 6061-Té veya 5 mm. Celik S235 braketleri yeterli olacaktr.

Not: Yukarida koyu yesil ile gosterilen “Tasarim Yukleri” Eurocode — 1, EN 1991-1-1 ve EN 1991-1 -8 Avrupa
Normlarina gére belirlenen katsayilarla olusturulmustur. Farkli standart ve normlara gére degerlendirme yapilacak ve
sinir deg@erler bulunacak ise, karakteristik degerler, ilgili standardin katsayilari ile ¢carpilmalidir.



Dibel Secimi Tablosu

Diibel dayanimlari (kN)
C30/37 beton, minimum 100 mm kenar mesafesinde

5.00

55
5.00
4.00
3.67
3.00
.00
100
0.00

Hilti H3T3 M8 Hilti H5T3 M10

W Karakteristik

mTasanm

Yukaridaki tablo icin, yine braket secim tablosundaki hesap yapilarak braket basina disen yikler hesaplanmalidir.
Her brakete gére bir cift dibel icin hesaplanan bu tabloya gére yine bulunan yiki gegmeyecek karakteristik yik grafigine
bakilarak yukarida belirtilen 8 veya 10 mm’lik gelik dibel tiplerinden biri belirlenebilir.

Yukaridaki tabloya gére herhangi bir diibel, beton késesinden 100 mm. den daha yakin kullanilmamalidir.
Bu tablo C30/37 beton kalitesine gére hazirlanmistir, farkli tip beton icin farkli hesap yapilmalidir.

Not: Yukarida mavi ile gésterilen “Tasarim Yikleri” Eurocode — 1, EN 1991-1-1 ve EN 1991-1-8 Avrupa Normlarina
gore belirlenen katsayilarla olusturulmustur. Farkli standart ve normlara gére degerlendirme yapilacak ve sinir degerler
bulunacak ise, karakteristik degerler, ilgili standardin katsayilari ile carpilmalidir.



Civata Secim Tablosu

Civata dayanimlari (kN)
Tasarim yikleri (yiik katsayist 1.5 uygulanmigtir)

ME A4-70 gift M8 Ad-70 gift

Civata dayamimlan

Yukaridaki tablo igin, yine braket secim tablosundaki hesap yapilarak braket basina disen yukler hesaplanmalidir. Sonug
1,5 ile carpilmalidir. Her brakete gére bir ¢ift civata icin hesaplanan bu tabloya gére yine bulunan yiki gegmeyecek yik
grafigine bakilarak yukarida belirtilen 6 veya 8 mm’lik A4 paslanmaz gelik civata tiplerinden biri belirlenebilir.

Not: Yukaridaki tablo Eurocode — 1, EN 1991-1-1 ve EN 1991-1 -8 Avrupa Normlarina gére belirlenen katsayilarla
olusturulmustur. Farkli standart ve normlara gére degerlendirme yapilacak ve sinir degerler bulunacak ise, karakteristik
degerler, ilgili standarda gére hesap yapilmalidir.
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Ornek Uygulama Detaylari




Ornek Uygulama Detaylari
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Ornek Uygulama Detaylari
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Ornek Uygulama Detaylari
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Ornek Uygulama Detaylari
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Ornek Uygulama Detaylari
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Renk Secenekleri

DEEP GREEN

ASPENDOS / Vein Cut

MOCA GRAY

Yuzeyler: Cilali — Honlu — Firgali = Kumlanmis — Kumlanmis+Firgals

CORAL WHITE / Cross Cut

SILVER TRAVERTINE

EPHESUS DUNE
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INNOLITE Teknik Bilgiler

Maksimum Panel Boyutlari (mm)
Panel Kalinhgi (mm)
Agirhik (kg/m?)

Performans Ozellikleri

Kullanim Alani

Yizey Islemi

Montaj Sistemi

Yangina Tepki

Yapishrici igin Cekme Yapisma Mukavemeti (N/mm?)
Kirilma Eneriisi (Joule)

Kaymazlik (Kumlanmis)

Kaymazlik (Kumlanmis)

Egilme Mukavemeti (N/mm?)

Kirlma Yuko (N)

Kirilma Mukavemeti (N/mm?2)

Darbe Direnci

INNOLITE

1800 x 3000
12
32

Not Flexible

ic Mekanlar

- Banyo zemin & duvar Dis Mekanlar
- Konut zemin & duvar - Cephe Uygulamalari

- Ticari duvar

Cilali / Honlanmis / Fircalanmis / Kumlanmis /
Kumlanmis & Fircalanmis

Yapistirma
(Cimento / Silikon / Epoksi)

A2-s1,d0
>2.5
>53
R13 (Kaymazlik Sinifi)
C (Kaymazlik Sinifi)
43.71
4708.9
4394.4

Sinif 1 - Hasar Yok

Test Standartlari

EN13501

EN 12004

EN 14158

DIN 51130

DIN 51097

ISO 105454

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 7892



( TEBAR

Tes! Betgetenfinme Araglurna ve Geligime Ticaret A S,

TEBAR TEST BELGELENDIRME ARASTIRMA ve GELISTIRME TiC. A.S.
Adres: Serifali Mahallesi Hendem Caddesi No:58 Y.Dudullu 34775 Umraniye/ISTANBUL

DENEY RAPORU
TEST REPORT

T2400032

12-24

istek Numarasi: 12400139

Numune Numarasi: N2400272, N2400273

Numunenin Kabul Tarihi: 05.11.2024

cekme yapisma deneyine tabi tutulmustur.

Raporun Sayfa Sayisi: 1/5

Miisterinin Adi/Adresi: SILKAR MADENCILIK SANAYI ve TICARET A.S.
2. Organize Sanayi Bolgesi / BILECIK

Numunenin Adi ve Tarifi: Reaksiyon recineli seramik yapistiricisi

Numunenin Laboratuvara Gelis Tarihi: 05.11.2024

Aciklamalar: Deney numuneleri misteri tarafindan laboratuvara génderilmis ve TS EN 12004-2‘ye gére

Deneyin Yapildig: Tarih: 12.11-11-12.2024

Deney ve/veya dlgiim sonuglan genisletilmis dlglim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlan bu
sertifikanin tamamlayier kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

Tarih

18.12.2024

Deneyi Yapan/ Teknik
Laboratuvar Yoneticisi
Dijital olarak
KE M A L imzalayan
KEMAL CATKIN

(;AT KN Tarih: 2024.12.18

14:40:15 +03'00'

Onaylayan/ Teknik Diizenleme

Sorumlusu
i Digitally signed
TIMUR by TIMUR Diz
i Date: 2024.12.18
DIZ 15:32:26 +03'00'

Bu rapor 5070 sayih elektronik imza kanunu gergevesinde elektronik imza ile imzalanmigtir. Raporun dogrulanmasi
icin TEBAR Test Belgelendirme Arastirma ve Gelistirme Tic. A.S.'ye basvurabilirsiniz.

Bu raporda verilen deney sonuglan aksi belitimedikge sadece deneye tabi tutulan numuneler icin gegerlidir. Bu raporda verifen deney
sonuglan numunenin teslim alindidi hali igin gecerlidir. Bu deney raporu deneye tabi tutulan Griinin Yapi Malzemeleri Yénetmelidine gére
uygunlugunun degerlendirilmesini igermez ve baglangi¢ tip deney raporu veya bélimi olarak ele alinamaz. Bu rapor, laboratuvarin yazili
izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Imzasiz ve muhtrstiz raporiar gegersizdir.

FR.060/06/31.01.2024
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& 1EBAR

Tes! Belipdendiome Araghinra ve Gellglinma Ticarst A§

12-24

TEBAR TEST BELGELENDIRME ARASTIRMA ve GELISTIRME TiC. A.S.
Adres; Serifali Mahallesi Hendem Caddesi No:58 Y.Dudullu 34775 Umraniye/ISTANBUL

DENEY RAPORU
TEST REPORT

Sayfa: 3/5

[f-) Deney Sonuclar: Yukarida bltgllerl verilen Griine dair elde edilen deney sonuclar asagida
tablo halinde verilmistir.

Baslangic Yagla;EiZ:-::adan Cm::; (‘l;::rgo“:-a
NI?;:?:SI TEEE;‘: Aynilma ng:f“'r: Aynilma TEEEHT: Ayrilma
Dayanimi (K;_Jisur) Dayanimi (l{u_st_lr) Dayanimi (I(u'st_lr)
N/mm? pi N/mm? Tl N/mm? Tipi
1 0,9 CF-T 1,5 AF-T 1,1 AF-T
2 0,9 CF-T 1,4 AF-T 11 AF-T
3 1,0 CF-T 1,4 AF-T 1,0 AF-T
4 1,0 CF-T 1,4 AF-T 1,1 AF-T
5 1,0 CF-T 1,5 AF-T 1.2 AF-T
6 1,0 CF-T 1,5 AF-T 1,1 AF-T
7 . CFT 1,4 AF-T 1,0 AF-T
8 09 CF-T 1.3 AF-T T1 AF-T
9 0,9 CF-T 1,3 AF-T 0,9 AF-T
10 1,0 CF-T 14 AF-T 1,1 AF-T
Ortalama 1,0 - 1,4 - 1,1 -
u +0,05 - +0,09 - +0,06 -

+: Ortalama degerin £%20'si diginda kaldifindan bu deder ortalamaya dahil ediimemistir.
U: Olctim belirsizligi (yaklasik k=2 ve %95 Giiven Araliinda)

Resim 1: Deney Numunesi

TI '\A I I Digitally signed
B DiZ

Bu rapor 5070 sayili elektronik imza kanunu gergevesinde elektronik imza ile szalanmlsur porur rglanmam

igin TEBAR Test Belgelendirme Aragtirma ve Gelistirme Tic. A.S.'ye basvurahilursmuz

Bu raporda verilen deney sonuglan aksi belirtiimedikge sadece deneye tabi tutulan numuneler igin 9 mmm 18
sonuglart numunenin teslim alindigi hali igin gegerlidir. Bu deney raporu deneye tabi tutulan drinin dnetme m

uygunlugunun degerlendiriimesini igermez ve baglangic tip deney raporu veya bélimi olarak ele a.*; z BT oratu‘ll Iﬂ- +03'00'
izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Imzasiz ve mihlirsiiz raporlar gegersizdir.

FR.060/06/31.01.2024
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MUAYENE RAPORU 09.05.2025

EUROLAB LABORATUVAR A.S.

EUROLAB

Inspection & Testing Laboratory

Report No/ Rapor No : 2025050924-R1
Applicant/Deney Sahibi : Silkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.S.
Applicant Address / Adres : Hirrivet 2.0SB Mahallesi 8. Cad. No:4/0 Merkez/Bilecik
Contact Person / Yetkili : Ferdan Susaman
Contact Telephone / Telefon: 05313428671
Sample Accepted on / Numune Tarihi: 21.04.2025
Report Date / Rapor Tarihi : 09.05.2025
Total number of pages/Rapor Sayfa: 9 sayfa
Sample D : Innolite Moca Gray (Bitmis Uriin)
File
Dogal Tas (Moca Gray)
Yapistinic
TEST/ MUAYENE YONETMELIK METOD SONUC

Fire classification of construction

Genel Uriin Giivenligi
products and building elements g

% Tps . Direktifi (GPSD EN 13501-1 A2-s1-d0

Part 1: Classification using data from (2001/ 9(5 /EC) )

reaction to fire tests

NOT: Bu test/muayene sonucu uygunluk degerlendirmesi yerine geger, resmi kurumlara sunulabilir, Griin ve brogirlerde kullanilabilir.

Mot: Misteri talebi dofrultusunda test sonug tablolan detaylandinimistir. 09.05.2025 tarihinde yayinlanan 2025050924 No'lu rapor gegersizdir. Giincel rapor

numaras: 2025050924-R1"dir.

7(_ 4
‘.J\}
Seal Customer Representative Laboratory Manager
Merve Nur KIRVELT Merve OZLO
Teskfinspection resulls, methcds and other nfosmation abot the samghe shown in ths relevant pages of this Report ara baced an tha infe e & pacified In with "Test/insp Rt F (PRO3-FO1 ) commeyed to

us from the Applicant. Test/inspection results are valid for the sample as identified above. Sample may not represent the lot which it belongs. This Report does not replace a Prochuct Certificate. Full report or any part of it may not be
reproduced or used for any other purpose without the written permission of EUROLAB Laboratory, Sampling has not been don:b( ", thlgmd and ursealed Reports are IrwaH Anal,-sl;u Iinclicated with **” are In the Scope of our
Acereditation Centificate Esued from UAF accoeding to TS EM 1SOyTEC 17020, 17025, Anakysks as indicated with ™* ** are perf methods according to EN ISCVIEC 17020,
17025 froem LIAF. Possible extra notes may add with starting N' fo related pages 'lsl.ed and remaining samples Wil be keep in np-uru-d terns & condilions al testfinspection rrqmt andior propesal fomm Plysically, chemically and
microbictogically samples are discarded regardiess of the storage period. Applicant can not claim any right In this regard. Results are shavn In this Report do not include Measurement Uncertainty values. Measurement
Uncertainty values ane nob tiken in consideration during P Fail assecument the of test finspection results shown in this Report. Evaluation of the test/inspection nesulls using Measurenent Uncertainty values is the responsibility of
the Applicant. An Inspection body shall ksue an inspection certificate that does pot Include the nspection pesults only when the Inspection body can also pmduce an inspection report contsining the Imspection resulis, and when both
the Inspection catificate and inspection report are treceable to sach other.

PRALFO10S, 10,2015 Rew: 17,01 2017-RI
Page1/9

Adress:Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No :2 Bagalar Istanbul Tiirkiye
Contact: www.laboratuvar.com e-mail: info®@laboratuvar.com
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Silkar Madencilik San. ve Tic. A.S.

Tel: +90 212 576 75 00
Fax: +90 212 576 77 88
info@silkarstone.com

China « Greece « Turkiye « USA

Basim Yili Nisan 2025
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